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LECA® KERAMZYT 2-4 R

CHARAKTERYSTYKA

Najwazniejsze wlasciwosci produktu

e produkowany z naturalnego surowca
o lekki

e termoizolacyjny

e niepalny

e mrozoodporny

Opis produktu
Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymate kruszywo ceramiczne, powstate przez wypalenie wysokoilastej gliny
peczniejgcej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Zastosowanie produktu

¢ lekkie betony konstrukcyjne i izolacyjne

e elementy keramzytobetonowe

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne produktu

e Wyréb zgodny z: EN 13055-1

e Frakcja: 2-4 mm

« Rodzaj ziarna: okragte

e Gestos¢ nasypowa w stanie luznym: 332-449 kg/m3 (Srednio ok. 390 kg/m3)
e Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A = ok. 0,105 W/mK*

o Reakcja na ogien: klasa Al (niepalny)

* Dla kruszywa suchego

Opakowania
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e kruszywo luzem dostarczane samochodami samowytadowczymi (najczesciej ok. 50 m 3 na samochéd)

W czasie transportu kruszywo na skrzyni tadunkowej moze ulec zageszczeniu nawet o 10%. Stopien zageszczenia uzalezniony
jest od odlegtosci i stanu drdg. Dlatego zgodnos$¢ obojetnosci dostarczanego materiatu z danymi w dokumentach
przewozowych powinna by¢ sprawdzana dopiero po jego wysypaniu do boksu lub na hatde.

Magazynowanie i transport

Kruszywo moze by¢ sktadowane w silosach i na sktadowiskach otwartych. Z uwagi na specyfike ,ptywajacego” lekkiego
kruszywa, sktadowiska powinny znajdowac sie na ptaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podtoze), ograniczone
zabezpieczeniami uniemozliwiajacymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe.

Srodki bezpieczenstwa

Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalnikéw moze nastapi¢ niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych

Srodkéw ochrony osobistej. Wyréb przechowywad¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

WYKONANIE

Lekkie betony

Nalezy je wykonywa¢ wg. indywidualnych receptur dostosowanych do wymagan, jakie stawia sie wyrobom i mozliwosciom
sprzetowo-produkcyjnym zaktadu. Wykonujac jakakolwiek mieszanke nalezy kazdorazowo uwzglednia¢ wilgotnos¢ kruszywa.
W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu nalezy je zamoczy¢ zalewajgc czeScig wody
zarobowej w betonomieszarce.

Wazna informacja

Przy wiekszos$ci zastosowah uktadany keramzyt ulega zageszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzglednienie

kilku procentowego zapasu kruszywa.
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Dokumenty archiwalne

@ Archiwalne Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
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https://leca.pl/do-pobrania?filter=Archiwum-DOP

