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CHARAKTERYSTYKA

Najwazniejsze wlasciwosci produktu

e produkowany z naturalnego surowca
o lekki
e termoizolacyjny

e niepalny

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymate kruszywo ceramiczne, powstate przez wypalenie wysokoilastej gliny
peczniejgcej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Zastosowanie produktu

Leca® KERAMZYT izolacyjny L nalezy stosowac do izolacji i wypetnieh wszedzie tam gdzie konieczne jest stosowanie suchego

keramzytu, o grubosci wypetnienia wiekszej niz 8 cm, a w szczegdlnosci do:

e izolacji posadzek, stropdéw, stropodachéw

e wypetnien stropow, sklepien

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne produktu

e Wyréb zgodny z: EN 14063-1:2004, EN 14063-1:2004/AC:2006; EN 13055-1:2002, EN 13055-1:2002/AC:2004; PN-EN
13055-2:2004; EN 15732:2012

e Frakcja: 8-20 mm

e Gestos¢ nasypowa w stanie luznym: 246-333 kg/m3 (Srednio ok. 290 kg/m3)

e Odpornos¢ na miazdzenie: 0,75 N/mm?2

e Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A = ok. 0,100 W/mK

e Wilgotnos¢é: <4%

o Reakcja na ogien: klasa Al (niepalny)

Opakowania

enr i

SAINT-GOBAIN

m 2023.07.31



’ m Karta produktu LECA® KERAMZYT IZOLACYJNY L

SAINT-GOBAIN

e worek 55 |, paleta 30 workoéw tj. 1,65 m3 (ok. 505 kg)
e big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 605 kg)

Roztadunek palet wézkiem widtowym lub dZzwigiem.

Magazynowanie i transport

Keramzytu w workach 55 | nie nalezy sktadowa¢ w nastonecznionym miejscu powyzej 3 miesiecy. Grozi to uszkodzeniem
foliowych workéw. Keramzyt w big-bagach moze by¢ przechowany na zewnatrz przez okres do 6 miesiecy. Dtuzszy okres
przechowywania big-bagéw w nastonecznionym miejscu moze obnizy¢ wytrzymatos$¢ opakowania.

Srodki bezpieczenstwa

Przy uktadaniu keramzytu moze powstawac niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie srodkéw ochronnych na oczy i

drogi oddechowe. Wyréb przechowywad¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

WYKONANIE

Stropodachy

W $ciance kolankowej, co ok. 3 m, wykona¢ otwory wentylacyjne zabezpieczone kratka. Strop nad ostatnig kondygnacja
oczyscic i utozy¢ paroizolacje. Wysypad keramzyt zageszczajgc warstwami 30-50 cm jednoczes$nie ksztattujac spady dachu.
Na keramzycie utozy¢ papier woskowany lub folie i wykona¢ jastrych cementowy (tzw. szlichte) o gr. 4-5 cm stosujac
np.weber.floor 1000. Jastrych mozna wzmocni¢ siatkami stalowymi,np. prefabrykowanymi.Po wyschnieciu podtoza wykona¢
pokrycie dachu papa. Tak wykonany stropodach ma bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne, a izolacja z keramzytu nie
ulegnie zniszczeniu przy ew.przeciekaniu dachu.

Stropy zelbetowe

W stropach zebrowych (Kleina, WPS, zelbetowych zebrowych itp.) Leca® KERAMZYT izolacyjny L wykorzystywany jest
najczesciej jako lekkie kruszywo wypetniajace przestrzenie pomiedzy zebrami i belkami konstrukcyjnymi stropéw. Grubos¢
wypetnienia powinna by¢ wieksza niz 8 cm. Na dolnej ptycie stropu najczesciej uktada sie paroizolacje z folii na niej wysypuje
keramzyt do poziomu gdérnej ptaszczyzny belek. Keramzyt nalezy powierzchniowo zagesci¢ recznymi zageszczarkami z ptyta
ok. 50x50 cm. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczajacej izolacyjnosci akustycznej. Z tego
wzgledu wskazane jest wprowadzenie warstwy ttumigcej z wetny mineralnej lub innego podobnego materiatu. Na warstwie tej
utozy¢ nalezy jastrych o gr. 4-6 cm stosujac np. weber.floor 1000. Jastrych mozna wzmocnié¢ zgrzewanymi siatkami stalowymi.
Sklepienia ceglane

Remontujac stare ceglane sklepienie tukowe nalezy najpierw usuna¢ wypetnienia z gruzu, polepy itp. Na oczyszczonej
powierzchni sklepienia uktada sie paroizolacje, a nastepnie wysypuje sie Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Po powierzchniowym
zageszczeniu kruszywa nalezy wykonac szpryc cementowy a na nim utozy¢ dodatkowa izolacje akustyczng i jastrych
cementowy. Na tak wyremontowanych stropach mozna bezposrednio uktadac posadzki lub tez instalacje ogrzewania
podtogowego.

Lekkie betony

Przyktadowe receptury znajdujg sie na www.leca.pl w zaktadce rozwigzania.

Wazna informacja

Przy wiekszosci zastosowanh uktadany keramzyt ulega zageszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzglednienie

kilku procentowego zapasu kruszywa.

N

SAINT-GOBAIN

2023.07.31


https://leca.pl/rozwiazania/betony-lekkie/

®
’ m Karta produktu LECA® KERAMZYT IZOLACYJNY L

SAINT-GOBAIN

Dokumenty archiwalne

@ Archiwalne Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

enr i

SAINT-GOBAIN

2023.07.31


https://leca.pl/do-pobrania?filter=Archiwum-DOP

